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Nanoparticelle di fibroina della seta per la terapia antitumorale:
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mediante microfluidica GMP-like
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Abstract L'applicazione clinica di nanoparticelle di fibroina della seta (NF) & ostacolata da sfide
tecniche (produzione GMP su larga scala), economiche (costo) e biologiche
(biodistribuzione). Per affrontare il problema della biodistribuzione, abbiamo preparato,
mediante desolvatazione in acetone, NF contenenti quantitd crescenti di ossido di ferro,
rilevabile mediante risonanza magnetica. Le sfide tecniche ed economiche legate alla
produzione delle NF sono invece state superate grazie all'impiego, per la loro preparazione,
di una tecnologia microfluidica scalabile e conforme alle GMP, che ha anche permesso di
ridurre I'uso di acetone, offrendo cosi benefici ambientali ed economici. Inoltre, la possibilita
di produrre su larga scala NF con metodiche conformi alle GMP rappresenta un importante
passo avanti verso la loro applicazione clinica.
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