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Abstract Presso il PharmTech&Drug Delivery Lab del Dipartimento di Farmacia dell'Universita
di Salerno é stato sviluppato un innovativo workflow per la produzione di scaffold
3D bioispirati per la rigenerazione ossea. Questi scaffold combinano poli-(e-
caprolattone) (PCL) con riempitivi naturali organici (alginato, cellulosa) e
inorganici (nano-idrossiapatite bioattiva). Grazie allintegrazione delle tecnologie
Hot Melt Extrusion e Fused Filament Fabrication, & stato possibile ottenere strutture
con idrofilicitd migliorata, degradazione controllata e rilascio prolungato di
desametasone, favorendo crescita e differenziazione cellulare. | risultati ne
evidenziano il potenziale per applicazioni avanzate in ingegneria tissutale.
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